SYSTEM PUS3

System poliuretanowy szpachlowy / przenoszacy pekniecia

Charakterystyka:

System PU3 to system trzywarstwowy, gdzie warstwa
zasadnicza jest na bazie poliuretanu. Wykornczenie
przewaznie w ochronnym lakierze barwnym.

System posiada certyfikat dla przenoszenia

peknie¢ podfoza betonowego.

Wiasciwosci:

Bezspoinowos$¢ i szczelnosé

Szybkie wykonanie

katwy w utrzymaniu czystosci

Wysoka odpornos¢ chemiczna i mechaniczna
Zwiekszona odpornos¢ na zarysowanie,
Scieranie i uderzenie

> Niepylacy, wodoszczelny, odporny na UV
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Schemat graficzny systemu:

Lakier barwny AST 202
Szpachla AST 302

Beton

X c)'S'-adzkiollavws
System PU3
Kolorystyka:

na stronie www.posadzkidlawas.pl

Referencje:

> centrum sportowe, Alytus, Litwa

> garaze Slovansky diim, Praga, Czechy
> garaze Myslbek, Praga, Czechy

> aula Instytut Gérniczy, Gliwice, Polska

Grunt
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Zastosowanie:

Podtoza gdzie istniejg (lub moga zaistniec) pekniecia,
dalej pomieszczenia z lekkim i Srednim obcigzeniem,

np. w przemysle maszynowym, farmaceutycznym,

w garazach budynkéw mieszkalnych i administracyjnych,
sklepach, pomieszczeniach socjalnych itp.

Charakterystyka powierzchni:

Powierzchnia pél-matowa, gtadka z lekkg skérkg
pomaranczy lub krupiasta w razie antyposlizgowego
wykonczenia z piaskiem kwarcowym o granulacji
0,1-0,4 mm. Wykoriczenie w kolorze wg. RAL.

Kolor podstawowy — RAL 7001.

/ przenoszacy pekniecia

Standardowo oferowane odcienie: RAL 7001, 7038, 1015, 6021, 9016, 9017. Kolejne odcienie dostepne
na zapytanie (wg RAL). W razie kolejnych pytan w sprawie kolorystyki prosimy o kontakt, wiecej tez

www.posadzkidlawas.pl




SYSTEM PUS3

System poliuretanowy szpachlowy / przenoszacy pekniecia

Wymaganie dla podtoza betonowego:

Podkfad musi by¢ suchy, czysty, bez kurzu i wolnyh czgstek, bez zanieczyszczen produktami ropnymi a jego
nosnos$¢ musi odpowiadac¢ przysztemu obcigzeniu. Mleczko cementowe na powierzchni betonu musi by¢ usunigte
mechanicznie (Srutowanie, szlifowanie). Maksymalna dopuszczalna wilgotnos$¢ betonu — 3% wagowo (CM),
zalecany ,wiek® betonu min. 28 dni.

Polecany skiad sytemu:

1. Gruntowanie:  zwykfe podktady: AST 105: zuzycie 0,3 — 0,5 kg/m?2
dla Szybkej aplikaciji: AST 105 Super rapid: zuzycie 0,3 — 0,5 kg/m?2
masy samopoziomujgce: AST 100: zuzycie 0,3 kg/m?2
Grunt nalezy zawsze zasypac piaskem kwarcowym o frakcji 0,1 — 0,4 mm lub 0,3 — 0,8 mm (zuzycie 0,5 - 1,5 kg/ m2)
2. Warstwa zasadnicza: AST 302: zuzycie 0,8 — 1,2 kg/m2
- mozna wypetnia¢ piaskiem kwarcowym o frakcji 0,1-0,4 mm
do 30 % wagi

3. Zamkniecie: AST 202: zuzycie 0,2 — 0,23 kg/m?2

U porowatych podktadow jest potrzeba wielokrothego gruntowania.

Dane techniczne:

Grubos¢ systemu: ca1-1,5mm

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 45 MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie: 29 MPa

Wytrzymaftos¢ ,,pull off*: 1,5 MPa

Rozciggliwos¢: max. 30 %

Scieralno$¢: 35 mg (Taber Abraser CS10/1000U/10N)
Zdolnos¢ przenoszenia peknie¢: max. 1,0 mm (CSN EN 1062-7, metoda A)

Mozliwos$é obciazenia:

15 °C 20 °C
Ruch pieszy 10 godzin 8 godzin
Lekkie obcigzenie 2 dni 1 dzien
Petna odpornosc¢ 6 dni 4 dni

Utrzymywanie powierzchni:

Dla czyszczenia polecamy uzy¢ $rodki myjgce z naszej oferty.Instrukcje do pielegnaciji i czyszczenia posadzek
syntetycznych sg do Sciggniecia na www.posadzkidlawas.pl

Powierzchnia nie moze nawiaza¢ kontaktu z kwasami stezonymi, fugiem lub rozpuszczalnikiem.

Producent:
Pramyslové podlahy Placek a.s., Pod lesem 2650, 756 61 Roznov pod Radhos$tém, Czechy

www.posadzkidlawas.pl




